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Anwendung: Aussenflache Beschreibung

Kunde: Hungaroring Die Boxenstrasse des Hungaroringes (Rennstrecke) wurde erneuert. Um
Objekt: Boxenstrasse eine moglichst hohe Haftung der Reifen zu erreichen, hat man sich fir
Grosse: 2 500 m? eine Besenstrich entschieden.

Land: Ungarn

Jahr: 2016 Nutzen der Fibrofor High Grade L6sung

Faser: Fibrofor High Grade - Deutliche Verringerung der Bauzeit

- Verbessertes Schwundrissverhalten des Betons

- Korrosionsfreie Bewehrung (verlangerte Lebensdauer des Objektes)
- Oberflachenbehandlung (Besenstrich) problemlos moglich

- Asthetische Oberflache (keine herausstehenden Fasen)



